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W celu zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej, wyroby powinny by¢é mocowane do
nastepujgcych konstrukcji mocujgcych:

1) w przypadku wewnetrznych drzwi i wewnetrznych okien przeciwpozarowych o klasie odpornosci
ogniowej EI1 15/ EI2 15, EI1 30 / EI2 30 lub EW 30 — do $cian o klasie odpornosci ogniowej wg
normy PN-EN 13501-2:2016 nie nizszej niz EI 30:
— z cegly petnej, sitéwki, kratéwki, o grubosci nie mniejszej niz 120 mm,
— betonowych i zelbetowych, o grubosci nie mniejszej niz 120 mm,
— z cegly dziurawki lub betonu komérkowego, o grubosci nie mniejszej niz 120 mm i gestosci
nie mniejszej niz 650 kg/m3,
— szkieletowych z ptyt gipsowo-kartonowych typu F lub innych: Ridurit, Fermacell, Promatect,
o konstrukcji nosnej z drewna lub ksztattownikéw stalowych, o grubosci nie mniejszej niz
100 mm,

2) w przypadku wewnetrznych drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI2 45 lub EI2 60 — do $cian
o klasie odpornosci ogniowej wg normy PN-EN 13501-2:2016 nie nizszej niz El 60:
— z cegly petnej, sitéwki, kratéwki, o grubosci nie mniejszej niz 175 mm,
— betonowych i zelbetowych, o grubosci nie mniejszej niz 175 mm,
— z cegly dziurawki lub betonu komérkowego, o grubosci nie mniejszej niz 175 mm i gestosci
nie mniejszej niz 650 kg/m3,
— szkieletowych z ptyt gipsowo-kartonowych typu F lub innych: Ridurit, Fermacell, Promatect,
o konstrukcji nosnej z drewna lub ksztattownikéw stalowych, o grubosci nie mniejszej niz
125 mm,

3) w przypadku wewnetrznych drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI2 90 — do $cian o klasie
odpornosci ogniowej wg normy PN-EN 13501-2:2016 nie nizszej niz El 90:
— z cegly petnej, sitéwki, kratéwki, o grubosci nie mniejszej niz 240 mm,
— betonowych i zelbetowych, o grubosci nie mniejszej niz 240 mm,
— z cegly dziurawki lub betonu komérkowego, o grubosci nie mniejszej niz 240 mm i gestosci
nie mniejszej niz 650 kg/m3,

4) w przypadku Scian o klasie odpornosci ogniowej El 15 lub El 30 — do Scian o klasie odpornosci
ogniowej wg normy PN-EN 13501-2:2016 nie nizszej niz El 30:
— z cegly petnej, sitéwki, kratéwki, o grubosci nie mniejszej niz 120 mm,
— betonowych i zelbetowych, o grubo$ci nie mniejszej niz 120 mm,
— z cegly dziurawki lub betonu komérkowego, o grubosci nie mniejszej niz 120 mm i gestosci
nie mniejszej niz 650 kg/m3,
— szkieletowych z ptyt gipsowo-kartonowych typu F lub innych: Ridurit, Fermacell, Promatect,
o konstrukcji no$nej z drewna lub ksztattownikéw stalowych, o grubosci nie mniejszej niz
100 mm,

5) w przypadku Scian o klasie odpornosci ogniowej El 45 lub EI 60 — do $cian o klasie odpornosci
ogniowej wg normy PN-EN 13501-2:2016 nie nizszej niz El 60:
— z cegly petnej, sitéwki, kratéwki, o grubosci nie mniejszej niz 175 mm,
— betonowych i zelbetowych, o grubosci nie mniejszej niz 175 mm,
— z cegly dziurawki lub betonu komoérkowego, o grubosci nie mniejszej niz 175 mm i gestosci
nie mniejszej niz 650 kg/m3,
— szkieletowych z ptyt gipsowo-kartonowych typu F lub innych: Ridurit, Fermacell, Promatect,
o konstrukcji nosnej z drewna lub ksztattownikéw stalowych, o grubosci nie mniejszej niz
125 mm,
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6) w przypadku $cian o klasie odpornosci ogniowej ElI 90 — do Scian o klasie odpornosci ogniowej
wg normy PN-EN 13501-2:2016 nie nizszej niz El 90:

— z cegly petnej, sitdwki, kratéwki, o grubosci nie mniejszej niz 240 mm,

— betonowych i zelbetowych, o grubosci nie mniejszej niz 240 mm,

— z cegly dziurawki lub betonu komérkowego, o grubosci nie mniejszej niz 240 mm i gestosci

nie mniejszej niz 650 kg/m3.

7) w przypadku $cian o klasie odpornosci ogniowej EI 120 — do $cian o klasie odpornosci ogniowej
wg normy PN-EN 13501-2:2016 nie nizszej niz EI 120:
— z cegly petnej, sitéwki, kratéwki, o grubosci nie mniejszej niz 240 mm,
— betonowych i zelbetowych, o grubosci nie mniejszej niz 240 mm,
— z cegly dziurawki lub betonu komoérkowego, o grubosci nie mniejszej niz 240 mm i gestosci
nie mniejszej niz 650 kg/m3.

Drzwi wewnetrzne, $ciany oraz wewnetrzne okna przeciwpozarowe, powinny byé mocowane do
scian murowanych lub betonowych za pomoca tgcznikéw stalowych o $rednicy nie mniejszej niz 7,5 mm i
dtugosci nie mniejszej niz 80 mm oraz do $cian szkieletowych z ptyt gipsowo-kartonowych typu F lub innych:
Ridurit, Fermacell, Promatect, o konstrukcji nosnej z drewna lub ksztattownikéw stalowych — za pomoca
wkretéw lub $rub stalowych o Srednicy nie mniejszej niz 6 mm i dlugosci nie mniejszej niz 80 mm.
Wolna przestrzen (szczelina montazowa) pomiedzy przegrodg (konstrukcjg mocujaca)
a montowanym zespotem drzwiowym lub $ciang powinna by¢ szczelnie wypetniona:

— wetng mineralng klasy A1 lub A2 reakcji na ogien wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010,
0 gestosci nie mniejszej niz 70 kg/m3 — w przypadku drzwi i okien przeciwpozarowych o klasie
odpornosci ogniowej EI1 15/ EI2 15, EI1 30/ EI2 30, EW 30, EI2 45, EI2 60 lub EI2 90 oraz $cian
o klasie odpornosci ogniowej El 15, El 30, El 45, EI 60, EI 90 lub El 120; szerokos¢ szczeliny
montazowej powinna by¢ nie wieksza niz 30 mm,

— piankg ogniochronng SOUDAFOAM FR1K firmy SOUDAL, PYROPLEX EI120 firmy Carboline
lub WURTHFOAM FP firmy WURTH Polska sp. z 0.0. —w przypadku drzwi i okien
przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej EI1 15/ EI2 15, EI1 30/ EI2 30, EW 30, EI2 45
lub EI2 60 oraz Scian o klasie odpornosci ogniowej El 15, EI 30, El 45 lub El 60; szeroko$¢é
szczeliny montazowej powinna by¢ nie wigksza niz 25 mm.

Szczelina montazowa powinna by¢ ostonieta jednym z nastepujgcych materiatow:
— ptyta gipsowo-kartonowg typu F,
— silikonem ogniochronnym,
— akrylem ogniochronnym,
— tynkiem cementowym lub cementowo-wapiennym,
— tynkiem gipsowym.
— masg ogniochronna.
Szczelina montazowa moze by¢ dodatkowo wykonczona ksztattownikiem aluminiowym,
ksztattownikiem stalowym lub obrébkg blacharska.
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Przekroje sposobdw mocowania w zaleznosci od budowy Scian:
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Przekroje mocowania elementéw w klasyfikacji EI120:
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PROMATECT H PROMATECT H

Liczba i rozmieszczenie fgcznikdw / dybli wynika z przygotowanych podczas produkcji punktéw mocowania
na oscieznicach.
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